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ZKUŠEBNÍ   PROTOKOL

č. j. 41242584




Objednavatel: 
Kamila Kašlíková




Adresa: 

Hradešín 49, 282 01 Český Brod




Vzorek:
šátek pro nošení dětí značky Vatanai  vzor Tibet





Zadání:  
ověření vybraných ukazatelů zdravotní nezávadnosti


(viz. str. 2)





Datum přijetí:
2001-02-21




Způsob odběru vzorků:
dodány objednavatelem v souladu s pokyny  kompetentního pracovníka zkušebny





Vypracoval:
Ing. Elena Tomanová





Datum a místo vydání:
Zlín 2001-03-12





Ing. Josef Tomanec

Ing. Pavel Vaněk



vedoucí zkušebny kožedělných

 a textilních materiálů a výrobků

ředitel divize zkušebnictví




Upozornění: Výsledky  uvedené v tomto zkušebním  protokolu platí jen pro vzorek  námi  zkoušený.
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Popis a identifikace vzorků   

Ke zkoušení byl převzat a zaevidován zkušební vzorek:

šátek pro nošení dětí značky Vatanai vzor Tibet
č. vz. 41242584/01


materiál: tkanina, 100% bavlna

barva: hnědá + skořicová

Zadání

Na předložených vzorcích byly stanoveny vybrané vlastnosti  podle následujících technických dokumentů:
1.
Textilie. Zjišťování hodnoty pH vodného výluhu
ČSN EN 1413

2.
Textilie - Stanovení formaldehydu - Část 1: Volný a hydrolyzovatelný formaldehyd


(metoda extrakce vodou)
ČSN EN ISO 14184-1

3.
Stanovení extrahovatelných těžkých kovů metodou AAS ve výluhu kyselého potu


dle ISO 105-E04 (Interní zkušební předpis ITC)
A-99-20

4.
Stanovení obsahu primárních aromatických aminů
ČSN 62 1156

5.
Textilie. Zkoušky stálobarevnosti. Část X12: Stálobarevnost v otěru
ČSN EN ISO 105-X12

6. 
Textilie. Zkoušky stálobarevnosti. Část E04: Stálobarevnost v potu
ČSN EN ISO 105-E04

7. 
Odolnost vůči slinám a potu
ČSN 94 3094 čl. 94, 95

8. 
Zápachový test
smyslové hodnocení


Použité zkušební zařízení 

ad 1)
Analytické váhy, pH-metr

ad 2)
Analytické váhy AE 240 Mettler, Spektrofotometr UV 2101 PC SHIMADZU

ad 3)
Atomový absorpční spektrofotometr AA 660 SHIMADZU

ad 4)
Spektrofotometr UV 2101 PC SHIMADZU

ad 5)
Stainingtester

ad 6)
Perspirometr, vodní termostat

ad 7)
Exsikátor, vodní termostat

ad 8)
3 posuzovatelé

Podmínky kondiconování   

Doba kondicionování 24 h, teplota (20 (2) °C,  relativní vlhkost (65 (2) %

Místo provedení zkoušky

Zkoušky byly provedeny v Institutu pro testování a certifikaci, a. s. 

Podmínky zkoušek

Chemické analýzy byly provedeny metodou směsných vzorků jednotlivých barev. Výsledky mohou být použity pro takové konfekční konstrukce výrobků, které svým složením materiálu a vlastnostmi zcela odpovídají zkoušeným vzorkům.

ad 1)
pH destilované vody 6,15

Výsledky zkoušek

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v následující tabulce na straně 3:
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šátek pro nošení dětí značky Vatanai vzor Tibet

(č. vz. 41242584/01)

Měřená veličina
Jednotka
Požadavek 3) 
Naměřená hodnota
Nejistota měření 1)

Hodnota pH vodného výluhu
-
4,0 - 7,5
7,11
0,01

Obsah volného formaldehydu
mg/kg
max.   30
4,12
0,01

Obsah extrahovatelných težkých kovů

arzén As

kadmium Cd

olovo Pb

rtuť Hg

měď Cu

chrom Cr

kobalt Co

nikl Ni
mg/kg
max. 0,2

max. 0,1

max. 0,2

max. 0,02

max. 25,0

max. 1,0

max. 1,0

max. 1,0
(0,10

(0,10

(0,20

(0,02
(0,50

(0,50

(0,50

(0,50
-

-

-

-

-

-

-

-

Obsah primárních aromatických aminů
mg/l 2)
max.   0,05

(0,05
-

Stálobarevnost v otěru  

- za sucha 

hnědá / skořicová
- za mokra

hnědá / skořicová
stupeň šedé stupnice
min. 4 

min. 3
5 / 5

4 / 4
-



Stálobarevnost v potu

- kyselý 

hnědá / skořicová

- alkalický

hnědá / skořicová
stupeň šedé stupnice
min. 3-4 

min. 3-4
5 / 5

5 / 5
-



Odolnost vůči slinám a potu


hnědá / skořicová
-
odolná
odolná / odolná
-

Pach
-
typický pro materiál
typický pro materiál
-

1) 
vyjádřena jako výběrová směrodatná odchylka aritmetického průměru

2) 
mg anilinhydrochloridu na 1 litr výluhu

3)
požadavek je uveden v dokumentu „Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 84/2001 Sb. o hygienických 
požadavcích na hračky a 
výrobky pro děti ve věku do 3 let“

Zkoušel: 

ad 1: 
Marie Svízelová dne 2001-03-01

ad 2:
Ivana Holcová dne 2001-03-06

ad 3: 
Vlasta Kutějová dne 2001-03-05

ad 4: 
Iveta Šišková dne 2001-03-07

ad 5, 6, 7: 
Marie Svízelová dne 2001-03-05 až 2001-03-07

ad 8:
Marie Svízelová, Ing. Taťána Pašiaková, Ing. Elena Tomanová dne 2001-03-07

Vyhodnocení: 

Na základě provedených zkoušek a naměřených hodnot konstatujeme, že šátek pro nošení dětí značky Vatanai vzor Tibet (materiál: tkanina, 100% bavlna) vyhovuje z hlediska vybraných ukazatelů zdravotní nezávadnosti požadavkům stanoveným v dokumentu „Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let“

Bez písemného souhlasu ITC, a. s. se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý !
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